
Vöõa ña duïng goác xi maêng khoâng co ngoùt 

PHAÏM VI SÖÛ DUÏNG
Dùng để đổ lên bề mặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bị rỗ; 
trám vá lại các vết rỗ tổ ong trong bê tông; lấp kín các 
khe hở trong các cấu kiện bê tông đúc sẵn và trát vữa 
vào các tấm bệ và gối cầu.

Moät soá öùng duïng ñieån hình
Neo các thiết bị cơ khí;

Neo các thanh thép;

Lấp các khe giữa kết cấu bê tông và bê tông đúc 
sẵn;

Thi công móng cột ngầm;

Thi công các phần bê tông chịu lực cao;

Làm vữa neo cho bệ máy, gối cầu;

Sửa chữa bê tông.

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
Mapefill GP là loại vữa dạng bột, trộn sẵn được cấu 
thành từ xi măng có cường độ cao, cốt liệu mịn với 
đường kính cỡ hạt là 1mm cùng với phụ gia đặc biệt 
chứa tác nhân giãn nở do phòng thí nghiệm của 
MAPEI nghiên cứu và phát triển.

Khi trộn Mapefill GP với nước sẽ tạo ra một loại vữa 
có độ chảy rất cao nhưng không bị phân tầng, do đó 

có khả năng lấp vào các chỗ trống và các vị trí được 
liên kết với nhau.

Nhờ có các tác nhân giãn nở, Mapefill GP không bị 
co ngót ở giai đoạn ninh kết (theo ASTM C827) và 
giai đoạn đóng rắn, đồng thời giúp phát triển cường 
độ uốn và cường độ nén rất cao và sớm.

Mapefill GP còn có những tính chất sau:
Khả năng chống thấm rất tốt;

Khả năng bám dính rất tốt lên thép gai và bê tông;

Khả năng chịu được tải trọng động rất tốt;

Có module đàn hồi và hệ số giãn nở nhiệt tương 
đương với của bê tông chất lượng cao;

Mapefill GP không chứa các thành phần cốt liệu 
kim loại;

Không gây độc hại;

Không gây ăn mòn;

Không chứa clorua.

KHUYEÁN CAÙO
Không được trộn thêm xi măng hay phụ gia nào vào 
sản phẩm Mapefill GP;

Không cho thêm nước vào hỗn hợp khi vữa bắt đầu 
ninh kết;
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Không được dùng sản phẩm Mapefill GP 
nếu bao bì không còn nguyên vẹn;

Không thi công sản phẩm trong điều kiện 
Onhiệt độ thấp hơn +5 C.

HÖÔÙNG DAÃN THI COÂNG

Chuaån bò beà maët
Loại bỏ toàn bộ phần bê tông kém chất 
lượng trên bề mặt;

Đục bỏ phần vữa yếu, làm sạch hoàn toàn 
bụi bẩn, dầu mỡ, vụn vữa và nước xi măng 
trên bề mặt;

Làm ẩm bề mặt và các cạnh của hố cần 
trám vữa bằng nước, chờ cho nước bay 
hơi hết trước khi rót vữa. Có thể dùng máy 
nén khí để thổi sạch nước còn đọng nếu 
cần thiết.

Troän vöõa
Đổ 80% lượng nước cần trộn vào trong 
thùng sạch (xem phần THÔNG SỐ THI 
CÔNG), đổ Mapefill GP vào từ từ và liên tục. 
Đổ thêm phần nước còn lại để đạt được hỗn 
hợp yêu cầu. Trộn trong vòng 1-2 phút, cào 
phần bột bị dính bên cạnh máy trộn xuống, 
sau đó trộn lại thêm 2-3 phút nữa cho đến khi 
đạt được hỗn hợp đồng nhất. 
Tùy theo lượng vữa cần trộn để sử dụng loại 
máy trộn thích hợp. Có thể sử dụng máy 
trộn vữa hay máy trộn cơ học. Cần phải chú 
ý tránh sự tạo thành các bọt khí trong quá 
trình trộn.
Không được trộn bằng tay.

Thi coâng vöõa (ñoå vöõa neo)
Đổ liên tục Mapefill GP vào từ một phía để 
tránh tạo bọt khí trong vữa.

Việc sử dụng sản phẩm Mapefill GP để liên 
kết các cấu kiện bê tông đúc sẵn và rót vào 
các khe cứng được khuyến cáo cho độ dày 
tối đa tới 6 cm. Công tác thi công này không 
cần đầm rung. Tại những nơi khó thi công, 
có thể sử dụng que gỗ hoặc thanh sắt để 
đầm.

Ñoå vöõa taïi nhöõng khu vöïc thi coâng 

phöùc taïp
Để lấp các khoảng rộng có kích thước lớn 
hơn so các kích thước đã đề cập ở trên, nên 
tham khảo Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của công 
ty.

Caùc löu yù tröôùc vaø sau khi thi coâng 

saûn phaåm

OỞ nhiệt độ khoảng +20 C, thi công sản 
phẩm bình thường.

Ở điều kiện thời tiết nóng không nên để 
sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng 
mặt trời và dùng nước mát để trộn.

Ở nhiệt độ thấp nên dùng nước có nhiệt độ 
O

+20 C để trộn sản phẩm.

Sau khi đổ Mapefill GP cần phải bảo 
dưỡng. Bề mặt phần vữa tiếp xúc trực tiếp 
ngoài trời mất nước cần được bảo vệ 
tránh gây nứt gãy bề mặt do co ngót, đặc 
biệt ở điều kiện thời tiết nóng và/hoặc có 
gió.

Phun nước để bảo dưỡng bề mặt tiếp xúc 
với không khí trong 24 tiếng đầu tiên hoặc 
sử dụng hợp chất chống bay hơi.

Veä sinh
Cần rửa dụng cụ khi vữa chưa khô bằng 
nước sạch. Khi đã khô thì dùng biện pháp 
cơ học để làm sạch.

LÖÔÏNG DUØNG
Mỗi bao Mapefill GP 25 kg sau khi trộn sẽ 
tạo thành 13-14 lít vữa.

ÑOÙNG GOÙI
Mapefill GP được đóng gói trong bao 25 kg.

BAÛO QUAÛN
Sản phẩm được bảo quản tại những nơi khô 
ráo, thoáng mát trong bao bì còn nguyên 
vẹn.

HÖÔÙNG DAÃN AN TOAØN CHUAÅN BÒ 

VAØ THI COÂNG SAÛN PHAÅM
Mapefill GP là dạng vữa không gây độc hại. 
Tuy nhiên cần chú ý khi tiếp xúc với các sản 
phẩm hóa chất. Tham khảo thêm tờ hướng 
dẫn an toàn sản phẩm.

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG.

CHUÙ YÙ 
Những thông số kỹ thuật và hướng dẫn thi 
công sản phẩm trên đây được đúc kết từ 
những kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của 
Mapei. Vì vậy, trong mọi trường hợp, nên 
tuân thủ một cách nghiêm ngặt các hướng 
dẫn trong Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm. 
Nếu cần hỗ trợ bất kỳ thông tin nào, vui lòng 
liên lạc với Bộ phận kỹ thuật của Mapei để 
biết thêm chi tiết.
Chúng tôi có quyền cải tiến và thay đổi sản 
phẩm của mình bất kỳ lúc nào mà không cần 
thông báo trước.

Phiên bản tiếng Việt được dịch lại dựa trên 
phiên bản tiếng Anh 461-4-2008.
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Taát caû caùc taøi lieäu tham khaûo

veà saûn phaåm ñöôïc cung caáp

theo yeâu caàu vaø ôû trang web:



ÑAËC TÍNH SAÛN PHAÅM

Dạng sản phẩm: Bột mịn

Màu sắc: Xám

Kích thước tối đa của cốt liệu (mm): 1

Hàm lượng chất rắn khô (%): 100

Bảo quản: 12 tháng trong bao bì còn nguyên, để nơi khô ráo

Phân loại mức độ độc hại theo EC 1999/45: Không.

Trước khi sử dụng cần tham khảo “Hướng dẫn an 
toàn chuẩn bị và thi công sản phẩm”, các thông tin 
trên bao bì và trong tài liệu an toàn sản phẩm

THOÂNG SOÁ THI COÂNG

Màu sắc hỗn hợp: Xám

Tỷ lệ trộn:
– Thi công bằng bay:
– Thi công bằng bơm:
– Thi công rót:

3,25-3,75 lít nước cho 25 kg Mapefill GP
3,75-4,25 lít nước cho 25 kg Mapefill GP
4,25-4,75 lít nước cho 25 kg Mapefill GP

Dạng vữa sau khi trộn: Lỏng (sử dụng 19% nước)

Độ chảy (EN 1015-3 và ASTM C230): 280-300 mm 

Trọng lượng riêng (kg/m³): 2100-2300

Độ pH của hỗn hợp: > 11,5

Nhiệt độ thi công: O OTừ +5 C đến +40 C

Thời gian thi công: 60 phút

KEÁT QUAÛ KYÕ THUAÄT CUOÁI CUØNG

Các thí nghiệm về cường độ uốn và cường độ nén của 
vữa được thực hiện bằng mẫu 4x4x16, làm và bảo 
dưỡng mẫu theo tiêu chuẩn EN 196-1.
Mẫu thí nghiệm về Mapefill GP được chuẩn bị 
sử dụng 19% lượng nước

Các đặc tính cơ học:

Thời gian ninh kết ban đầu: 7 tiếng

Thời gian kết thúc ninh kết: 8 tiếng

Cường độ nén (MPa):
–   1 ngày:
–   7 ngày:
– 28 ngày:

> 20
> 50
> 55

> 5
> 7
> 8

Cường độ uốn (MPa):
–   1 ngày:
–   7 ngày:
– 28 ngày:

Độ tách nước (theo ASTM C940): Không tách nước

Độ trương nở theo thể tích (%)
(theo ASTM C827): 0 - 3

THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT SAÛN PHAÅM (caùc giaù trò tieâu bieåu)
Phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån sau: – EN 196-1: 1995

– ASTM C939 - 97

– ASTM C940 - 98

– ASTM C827 - 97

– EN 1015-3, ASTM C 230
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